
8. ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.8 – Цементобетон 
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№ 

п/п 

Вид 

документа 
Номер документа Наименование документа 

Дата 

введения  

в действие 

Дата 

окончания 

действия 

Примечание 

(разделы, где применяются 

нормативно-технические 

документы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ГОСТ Р 59300-2021 Дороги автомобильные общего 

пользования. Смеси бетонные для 

устройства слоев оснований и покрытий. 

Технические условия 

01.08.2021 
 

 

2.  ГОСТ Р 59301-2021 Дороги автомобильные общего 

пользования. Смеси бетонные для 

устройства слоев оснований и покрытий. 

Методы испытаний 

01.08.2021 
 

 

3.  ГОСТ Р 59302-2021 Дороги автомобильные общего 

пользования. Смеси бетонные для 

устройства слоев оснований и покрытий. 

Правила подбора состава 

01.08.2021 
 

 

4.  ГОСТ Р 59628-2021 Дороги автомобильные общего 

пользования.  Жесткие дорожные одежды. 

Типовые конструкции 

01.09.2021 
 

3.1 - Проектирование 

автомобильных дорог; 

8.12 - Другое (в части дорожно-

строительных материалов) 

5.  ГОСТ Р 70362-2022 Дороги автомобильные общего 

пользования. Бетоны для устройства слоев 

оснований и покрытий. Технические 

условия 

01.12.2022   

6.  ГОСТ Р 70363-2022 Дороги автомобильные общего 

пользования. Бетоны для устройства слоев 

оснований и покрытий. Методы 

испытаний 

01.12.2022   
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нормативно-технические 

документы) 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  ГОСТ Р 70364-2022 Дороги автомобильные общего 

пользования. Бетоны для устройства слоев 

оснований и покрытий. Правила 

производства работ 

01.12.2022   

 
 


